
a) konstrukcja drogi w km: 
• 0+050  do km 1+585  DP1024 

- 4 cm warstwa ścieralna z AC AC11S  
- 5 cm warstwa wiążąca z AC16W 
- 6 cm warstwa podbudowy  z AC22P  
- 10 cm podbudowa pomocnicza z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm 
- 25 cm stabilizacja istniejącej podbudowy  
b) konstrukcja chodnika: 
- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego 
- 3 cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm 
- 15 cm podbudowa z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
c) konstrukcja zjazdów w chodniku i zatoki postojowej: 
- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego barwionej w masie 
- 3 cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm 
- 20 cm podbudowa z  kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm  
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego 
 


